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Kata kunci  Abstrak 
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 Tanaman apu-apu (Salvinia molesta) merupakan tumbuhan 
paku yang memiliki pertumbuhan yang cepat dan dapat 
mengganggu ekosistem perairan. Untuk mengurangi dampak 
negatif tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mempelajari 
kesetimbangan dan termodinamika adsorpsi zat warna metil 
jingga oleh karbon aktif dari tanaman apu-apu. Penelitian ini 
dilakukan dengan mengaktifkan karbon aktif dari tanaman 
apu-apu dengan konsentrasi basa NaOH 0,5 M dan 1 M. Uji 
termodinamika-kesetimbangan adsorpsi dilakukan dengan 
mereaksikan karbon aktif dengan metil jingga pada variasi 
konsentrasi 20, 40, 60, 80, 100, dan 120 ppm menggunakan 
metode batch. Konsentrasi akhir analit dianalisis 
menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa proses adsorpsi mengikuti model isoterm 
Freundlich, dengan nilai R2 sebesar 0,932 untuk konsentrasi 
NaOH 0,5 M dan 0,9714 untuk konsentrasi NaOH 1 M. Energi 
bebas Gibbs yang diperoleh sebesar 9,89 kJ/mol dan 15,3620 
kJ/mol. Tetapan kesetimbangan adsorpsi yang diperoleh yaitu 
5,386×10-3 mg/g dan 2,086×10-3 mg/g untuk adsorben 
karbon aktif teraktivasi NaOH 0,5 M dan 1 M berturut-turut. 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses 
adsorpsi zat warna metil jingga oleh karbon aktif dari tanaman 
apu-apu merupakan jenis adsorpsi fisika. 
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 Salvinia molesta is a type of aquatic fern that has a rapid 
growth rate and can disrupt aquatic ecosystems. To reduce 
the negative impacts of this plant, this study was conducted to 
investigate the equilibrium and thermodynamics of the 
adsorption of methyl orange dye by activated carbon from 
Salvinia molesta. The study was conducted by activating 
activated carbon from Salvinia molesta with a concentration of 
0.5 M and 1 M sodium hydroxide (NaOH). The equilibrium-
thermodynamics adsorption test was performed by reacting 
activated carbon with methyl orange at a concentration of 20, 
40, 60, 80, 100, and 120 ppm using a batch method. The final 
concentration of the analyte was analyzed using a UV-Vis 
spectrophotometer. The analysis results showed that the 
adsorption process followed the Freundlich isoterm model, 
with an R2 value of 0.932 for a concentration of 0.5 M NaOH 
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and 0.9714 for a concentration of 1 M NaOH. The Gibbs free 
energy obtained was 9.89 kJ/mol and 15.3620 kJ/mol. The 
equilibrium adsorption constant obtained was 5.386×10-3 
mg/g and 2.086×10-3 mg/g for the 0.5 M and 1 M NaOH 
activated carbon adsorbents, respectively. Based on these 
results, it can be concluded that the adsorption process of 
methyl orange dye by activated carbon from Salvinia molesta 
is a type of physical adsorption. 
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PENDAHULUAN 

 Zat warna merupakan salah satu 

polutan yang sering dijumpai di lingkungan, 

baik perairan maupun udara. Zat warna 

dapat berasal dari berbagai sumber, 

seperti industri tekstil, kertas, dan 

makanan. Zat warna yang masuk ke 

lingkungan dapat menyebabkan berbagai 

masalah, seperti pencemaran air, 

gangguan ekosistem, dan kesehatan 

manusia [1], [2]. Zat warna metil 

jingga/orange (MO) merupakan zat warna 

azo yang banyak digunakan dalam industri 

tekstil, pencelupan, dan kertas. Namun, 

limbah zat warna MO dapat mencemari 

lingkungan, terutama perairan [3]. Salah 

satu metode untuk mengatasi pencemaran 

limbah zat warna MO adalah dengan 

adsorpsi menggunakan karbon aktif. 

Salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk menghilangkan zat warna 

dari lingkungan adalah dengan adsorpsi. 

Adsorpsi adalah proses perpindahan zat 

dari fase cair atau gas ke permukaan 

padatan. Karbon aktif merupakan salah 

satu adsorben yang banyak digunakan 

untuk adsorpsi zat warna. Karbon aktif 

memiliki luas permukaan yang besar dan 

pori-pori yang luas, sehingga memiliki 

kemampuan adsorpsi yang tinggi, 

sehingga dapat menyerap zat-zat 

pencemar [4], termasuk zat warna MO. 

Karbon aktif dapat diperoleh dari berbagai 

sumber, salah satunya adalah tanaman 

apu-apu (Salvinia molesta). 

Tanaman apu-apu (Salvinia 

molesta) merupakan salah satu tanaman 

paku air yang banyak ditemukan di 

perairan Indonesia yang memiliki 

pertumbuhan yang cepat dan dapat 

mengganggu ekosistem perairan. 

Tanaman apu-apu memiliki kandungan 

lignin yang tinggi, sehingga dapat 

digunakan untuk menghasilkan karbon 

aktif. Karbon aktif dari tanaman apu-apu 

memiliki potensi untuk digunakan sebagai 

adsorben untuk menghilangkan zat warna 

dari lingkungan [5]. Karbon aktif dari 

tanaman apu-apu memiliki potensi untuk 

digunakan sebagai adsorben dalam 

adsorpsi zat warna MO. 

Seiring dengan perkembangan 

pengetahuan dan teknologi, pemanfaatan 

karbon aktif sebagai bahan penyerap zat 

warna telah banyak dilakukan dengan 

berbagi sumber bahan alam, beberapa 

penelitian yang telah dilakukan antara lain 

oleh Sari dkk (2019) melakukan penelitian 

penggunaan karbon aktif dari ampas tebu 

sebagai adsorben zat warna procion merah 

limbah cair industri songket. Kondisi 

optimum adsorpsi diperoleh pada waktu 

kontak 90 menit pada pH 5, serta mengikuti 

pola isoterm Langmuir dengan energi 

sebesar 4,35 KJ/mol [6]. Lantang dkk 

(2017) juga melakukan pemanfaatan 

karbon aktif dari limbah kulit pisang goroho 

(Musa acuminafe) sebagai adsorben zat 

pewarna tekstil methylene blue, dimana 

adsorpsi diperoleh optimum pada waktu 

kontak 90 menit dengan aktivasi dengan 

H2SO4 lebih tinggi dibandingkan aktivasi 

dengan NaOH [7]. 
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Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji kesetimbangan dan 

termodinamika adsorpsi zat warna metil 

jingga oleh karbon aktif dari tanaman apu-

apu. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode adsorpsi isoterm, 

yaitu metode yang digunakan untuk 

menentukan hubungan antara konsentrasi 

zat warna dalam larutan dengan jumlah zat 

warna yang teradsorpsi pada permukaan 

adsorben pada kesetimbangan serta 

aspek termodinamika adsorpsi. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi yang bermanfaat 

untuk pengembangan karbon aktif dari 

tanaman apu-apu sebagai adsorben untuk 

menghilangkan zat warna dari lingkungan. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
Peralatan 
 Alat yang digunakan sebagai 

berikut gelas beaker, furnace, shaker, 

corong, neraca digital, spektrofotometer 

UV-Vis Safas Monaco, kertas saring, 

penyaring 100 mesh, centrifuge, pipet 

volome, pipet tetes, erlenmeyer, dan botol 

vial. 

Bahan 
Bahan yang digunakan sebagai 

berikut sampel tanaman apu-apu (Salvinia 

molesta), akuades, NaOH, dan zat warna 

metil jingga. 

 

LANGKAH KERJA 
Preparasi Adsorben 

Penelitian ini dilakukan secara 

eksperimen dengan sampel tanaman apu-

apu (Salvinia molesta) dipotong dan 

dikeringkan selama ± 3 hari. Sampel 

kemudian dipanaskan dalam furnace pada 

suhu 200ºC selama 1 jam hingga berubah 

menjadi karbon dan dihaluskan dengan 

mortar, kemudian diayak menggunakan 

ayakan berukuran 100 mesh untuk 

mendapatkan ukuran butiran 100 mesh 

sehingga diperoleh serbuk yang homogen. 

 

Pembuatan Karbon Aktif 

Karbon tanaman yang telah halus 

dikeringkan kemudian diaktivasi dengan 

perendaman dalam larutan NaOH dengan 

konsentrasi 0,5 M dan 1 M selama ± 24 jam 

dengan rasio perbandingan 1:10. 

Selanjutnya dilakukan penyaringan, 

endapan dicuci dengan aquades sampai 

pH 6-7 dan dikeringkan pada suhu 100ºC 

selama 2 jam. 

 

Uji Adsorpsi Karbon Aktif Pada Metil 

Jingga 

Langkah awal dilakukan dengan 

memasukkan 0,02 gram karbon aktif 

teraktivasi 0,5 M NaOH ke dalam botol 

yang berisi 20 mL larutan metil jingga 

dengan variasi konsentrasi 20, 40, 60, 80, 

100, dan 120 ppm pada pH 7. Reaksi 

adsoprsi dilakukan dengan metode batch 

dimana campuran tersebut diaduk 

menggunakan shaker pada kecepatan 300 

rpm selama 1 jam. Setelah itu, dilakukan 

sentrifugasi filtrat dan endapan dengan 

kecepatan 3.500 rpm selama 15 menit. 

Adsorbansi dari filtrat yang diperoleh diuji 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang 464 nm dan nilai 

absorbansi dicatat untuk menentukan 

konsentrasinya. Proses ini diulangi dengan 

menggunakan karbon aktif teraktivasi 1 M 

NaOH untuk langkah yang sama.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Pembuatan Karbon Aktif 

Pembuatan adsorben karbon aktif dari 

tanaman apu-apu melalui dua tahap yakni 

preparasi dan aktivasi. Tahap preparasi 

yaitu proses karbonasi dimana tanaman 

apu-apu di bakar pada suhu 200oC dengan 

tujuan agar terurai menjadi unsur karbon 

dan zat-zat lain. Unsur karbon akan 

membentuk karbon, sedangkan zat-zat lain 

akan menguap, kemudian dihaluskan dan 

diayak menggunakan ayakan 100 mesh, 

proses pengayakan ini dimaksudkan agar 

mendapatkan adsorben dengan luas 
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partikel yang seragam, dimana ukuran 

partikel yang seragam akan memudahkan 

proses adsorpsi dan meningkatkan 

efisiensi proses [8]. Selanjutnya dilakukan 

proses aktivasi dimana proses ini 

merupakan hal yang penting dalam proses 

pembuatan karbon aktif. Melalui proses 

aktivasi karbon akan memiliki kinerja yang 

baik dalam proses adsorpsi nantinya. 

Karbon hasil karbonisasi biasanya masih 

mengandung zat-zat yang menutupi pori-

pori permukaan karbon. Zat-zat yang 

menutupi permukaan pori karbon akan 

dihilangkan dengan menggunakan 

aktivator basa seperti natrium hidroksida 

(NaOH) dengan konsentrasi 0,5 M dan 1 

M. Penggunaan NaOH sebagai agen 

aktivator dapat melarutkan pengotor-

pengotor yang berada dipermukaan pori 

karbon sehingga pori-pori yang terbentuk 

lebih banyak sehingga proses penyerapan 

adsorbat menjadi maksimal [9]. Karbon 

yang belum dan sudah diaktivasi dapat 

dilihat pada gambar 1a dan 1b. 

  
                         (a)                    (b) 

Gambar 1. Karbon dari tanaman Apu-apu (Salvinia molesta) sebelum aktivasi NaOH 

(a), dan setelah aktivasi NaOH (b). 

B. Kurva Standar Zat Metil Jingga 

Kurva kalibrasi standar zat warna metil 

jingga merupakan salah satu hal yang 

penting dalam penentuan nilai konsentrasi 

akhir (Ce) dari zat warna metil orange 

nantinya. Kurva standar larutan metil 

orange dibuat dengan membuat beberapa 

larutan standar yang telah diketahui 

konsentrasinya [10], [11]. Pembuatan 

kurva kalibrasi zat warna metil jingga 

dilakukan dengan menyiapkan larutan 

standar zat warna dengan konsentrasi 2, 4, 

6, 8, dan 10 ppm. Larutan standar tersebut 

kemudian diukur absorbansinya 

menggunakan spektrofotometer UV-Vis 

pada panjang gelombang maksimum 464 

nm. Data absorbansi dan konsentrasi 

larutan standar kemudian diplotkan dalam 

bentuk grafik. Berdasarkan kurva standar 

metil jingga didapatkan yakni y= 0,07682x 

0,00514 dengan nilai koefisien determinasi 

R2 sebesar 0,99989 seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai koefisien 

determinasi yang diperoleh baik karena 

nilai R² mendekati 1. Nilai koefisien 

determinasi menunjukkan kelayakan 

penggunaan grafik dalam pengujian. 

 
Gambar 2. Kurva kalibrasi metil jingga. 

C. Penentuan Konsentrasi optimal 

Adsorpsi 

Konsentrasi zat warna metil jingga 

merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinetika adsorpsi. 
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Konsentrasi awal zat warna akan 

mempengaruhi jumlah molekul zat warna 

yang teradsorpsi pada permukaan 

adsorben. Dalam penelitian ini, variasi 

konsentrasi zat warna metil jingga yang 

digunakan adalah 20, 40, 60, 80, 100, dan 

120 ppm. Penentuan konsentrasi optimal 

dilakukan pada pH = 7 dan waktu kontak 

60 menit. Hasil penentuan konsentrasi 

optimal dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik hubungan antara variasi 

konsentrasi dengan efisiensi adsorpsi zat 

warna metil jingga dengan karbon aktif 

teraktivasi NaOH 0,5 M (a) dan NaOH 1 M (b). 

 

 

Berdasarkan hasil pengujian 

diperoleh konsentrasi optimum 

penyerapan zat warna metil jingga pada 

adsorben karbon aktif  tanaman apu-apu 

teraktivasi NaoH maksimal pada 

konsentrasi 100 ppm dengan adsorpsi 

maksimal metil jingga mencapai 4,10 mg 

dan 5,14 mg pada konsentrasi NaOH 0,5 M 

dan 1 M berturut-turut. Perbedaan nilai 

adsorpsi ini menunjukkan bahwa aktivasi 

karbon aktif dengan menggunakan NaOH 

1 M lebih baik dibandingkan dengan NaOH 

0,5 M, hal ini disebabkan oleh semakin 

banyaknya pengotor yang dapat 

dihilangkan pada proses aktivasi yang 

menyebabkan jumlah pori untuk proses 

adsorpsi pada permukaan adsorben 

semakin meningkat [12]. Titik optimum 

adsorpsi adalah titik di mana proses 

adsorpsi mencapai tingkat maksimum atau 

kapasitas penyerapan tertinggi oleh bahan 

adsorben terhadap zat yang diadsorpsi. 

Pada konsentrasi 100-120 ppm terjadi 

penurunan adsorpsi, hal ini dikarenakan 

komposit sudah dalam keadaan setimbang 

dimana permukaan bahan adsorben telah 

jenuh sehingga tidak mampu lagi untuk 

menyerap konsentrasi zat warna metil 

jingga yang lebih tinggi. Hasil adsoprsi zat 

warna metil jingga oleh karbon aktif 

ditunjukkan pada gambar 4 dibawah ini. 

  
(a) (b) 

Gambar 4. Hasil adsorbansi karbon aktif apu-apu aktivasi NaOH 0,5 M (a) dan NaOH 1 M 

(b) dan terhadap zat warna metil jingga. 

Kurang optimalnya hasil penyerapan 

zat warna metil jingga pada adsorben 

karbon aktif  tanaman apu-apu teraktivasi 

NaoH ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu belum dilakukannya optimasi pH, 

suhu, dan juga waktu adsorbansi. pH 

larutan dapat memiliki pengaruh signifikan 

dalam proses adsorpsi, terutama pada 

bahan adsorben yang memiliki permukaan 

yang dapat terionisasi atau memiliki grup 

fungsional yang sensitif terhadap 

perubahan pH. Perubahan pH dapat 

mempengaruhi keseimbangan kimia 

antara berbagai spesies kimia dalam 

larutan yang kemudian akan 
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mempengaruhi daya serapnya pada bahan 

adsorben [13].  

Setelah itu suhu juga merupakan 

faktor penting dalam proses adsorpsi. 

Pada suhu yang lebih tinggi, seringkali 

kapasitas adsorpsi dari bahan adsorben 

dapat meningkat karena energi termal 

yang lebih tinggi membuat molekul zat 

yang diadsorpsi lebih mudah bergerak dan 

menempel di permukaan bahan adsorben 

dan suhu juga mempengaruhi 

kesetimbangan antara fase gas, cair, atau 

padat dalam proses adsorpsi. Secara 

termodinamika, perubahan suhu dapat 

memengaruhi nilai energi bebas Gibbs 

yang memengaruhi kecenderungan zat 

untuk diadsorpsi atau didesorpsi dari 

permukaan bahan adsorben [14]. Waktu 

juga mempengaruhi stabilitas adsorpsi, 

yaitu seberapa kuat ikatan antara zat yang 

diadsorpsi dengan permukaan bahan 

adsorben. Pada beberapa kasus, waktu 

kontak yang lebih lama dapat 

meningkatkan ikatan antara molekul yang 

diadsorpsi dan bahan adsorben. 

 

 

 

 

D. Penentuan Kesetimbangan dan 

Termodinamika Adsorpsi 

Penentuan model isoterm adsorpsi 

dilakukan untuk memahami proses dan 

mekanisme adsorpsi zat warna metilen 

jingga. Dalam penelitian ini, dua model 

isoterm yang digunakan adalah isoterm 

Langmuir dan isoterm Freundlich. 

Penentuan model persamaan isoterm 

diperoleh dengan menggunakan variasi 

konsentrasi metilen jingga, yaitu 20, 40, 60, 

80, 100, dan 120 ppm pada pH 7 dan waktu 

kontak selama ±60 menit. 

Isoterm Langmuir merupakan model 

isoterm yang menggambarkan proses 

adsorpsi terjadi pada lapisan satu lapis dan 

bersifat homogen pada permukaan situs 

aktif yang mengikat pada permukaan 

adsorben. Isoterm Langmuir diperoleh 

dengan memplotkan nilai C dan C/Q, di 

mana C adalah nilai konsentrasi akhir 

metilen jingga dan C/Q adalah nilai 

konsentrasi akhir dibagi dengan 

banyaknya zat yang teradsorpsi. [15]. 

Grafik penentuan model isoterm Langmuir 

untuk adsorben karbon aktif apu-apu 

terhadap zat warna metil jingga dapat 

dilihat pada Gambar 5. Grafik yang 

dihasilkan merupakan hasil analisis linear 

data eksperimental sampel karbon aktif 

dengan model isoterm Langmuir. Garis 

lurus yang dihasilkan dari sampel karbon 

aktif aktivasi 0,5 M dan 1 M NaOH memiliki 

nilai koefisien determinasi (R²) berturut-

turut sebesar 0,358 dan 0,0021. 
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Gambar 5. Model isoterm langmuir adosrpsi zat warna metil jingga oleh karbon aktif apu-apu aktivasi 

NaOH 0,5 M (a) dan NaOH 1 M (b).

 Isoterm Freundlich merupakan 

model isoterm adsorpsi yang 

menggambarkan kemampuan adsorben 

untuk menyerap zat terlarut. Model isoterm 

ini didasarkan pada asumsi bahwa 

adsorpsi terjadi secara tidak ideal pada 

permukaan heterogen, di mana lebih dari 

satu lapisan zat terlarut dapat teradsorpsi 

pada permukaan adsorben. Hal ini 

menyebabkan energi ikatan antara zat 

terlarut dan adsorben dapat bervariasi 

pada tiap-tiap sisi permukaan. 

Pengujian menggunakan dua model 

isoterm ini dilakukan untuk menentukan 

kapasitas adsorpsi (qe) dan energi 

adsorpsi (n) yang sesuai dengan hasil 

penelitian ini. Penentuan isoterm 

Freundlich dilakukan dengan 

menghubungkan nilai logaritma 

konsentrasi (log C) dan nilai logaritma 

jumlah zat terlarut yang teradsorpsi (log q). 

[16], [17]. Penentuan isoterm Freundlich 

dapat dilihat pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Model isoterm Freundlich adosrpsi zat warna metil jingga oleh karbon aktif apu-apu 

aktivasi NaOH 0,5 M (a) dan NaOH 1 M (b). 

Berdasarkan hasil analisis kurva 

isoterm Freundlich (Gambar 6), sampel 

karbon aktif menunjukkan linieritas yang 

baik dengan persamaan y = 0,7671x-

2,2687 untuk NaOH 0,5 M dan y = 1,0079x 

- 1,2981 untuk NaOH 1 M. Hal ini 

y = 26079x + 19.777
R² = 0.358

y = 1048.1x + 21.189
R² = 0.0021

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.00E+00 5.00E-05 1.00E-04 1.50E-04 2.00E-04 2.50E-04 3.00E-04 3.50E-04 4.00E-04

C
e/

Q
e 

(g
/L

)

Ce (mol/L)

Isoterm Langmuir

y = 0.7671x - 2.2687
R² = 0.932

y = 1.0079x - 1.2981
R² = 0.9714

-5.70

-5.60

-5.50

-5.40

-5.30

-5.20

-5.10

-5.00

-4.90

-4.80

-4.70

-4.40 -4.20 -4.00 -3.80 -3.60 -3.40 -3.20 -3.00

Lo
g 

Q
e

Log Ce

Isoterm Freundlich



Bohr: Jurnal Cendekia Kimia Vol 03 No 01 2024 

https://e-journal.upr.ac.id/index.php/bohr/    

 
 

40 I E-ISSN: 2963-5705 
 

ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi 

(R²) yang tinggi, yaitu 0,932 dan 0,9714. 

Perbandingan data model isoterm 

Langmuir dan Freundlich (tabel 1) 

menunjukkan bahwa adsorben karbon aktif 

yang dihasilkan dari aktivasi NaOH 0,5 M 

dan 1 M lebih sesuai dengan model isoterm 

Freundlich. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R² 

yang lebih tinggi pada model isoterm 

Freundlich, yaitu 0,932 dan 0,9714, 

dibandingkan dengan nilai R² pada model 

isoterm Langmuir, yaitu 0,513 dan 0,692. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa adsorpsi zat warna 

metil orange pada adsorben karbon aktif 

terjadi pada lapisan multilayer dan 

heterogen. Hal ini sesuai dengan model 

isoterm Freundlich yang menyatakan 

bahwa adsorpsi terjadi pada lapisan 

multilayer dan heterogen. 

 

Tabel 1. Data Persamaan Model Isoterm Adsorpsi aktivasi NaOH. 

NaOH 

(Molar) 

Langmuir Freundlich 

B 

(mg/g) 

K 

(L/mol) 

E 

(kJ/mol) 
R2 

Kf 

(mg/g) 
n 

B 

(mg/g) 

E 

(kJ/mol) 
R2 

0,5 12,551 1318,5 17,74 0,358 5386×10-3 1,304 4.836×10-3 9,89 0,932 

1,0 0,000 0,00 9,63 0,0021 2,086×10-3 0,000 2,102×10-3 15,362 0,9714 

Keterangan: B = Kapasitas adsorpsi 

 K = Konstanta adsorpsi  

 E = Energi adsorpsi 

 R2 = Regresi linear 

 Kf = Konstanta Freundlich 

 n = Ketetapan Empiris 

Kespontanitasan reaksi adsorpsi 

zat warna metil orange pada adsorben 

karbon aktif dapat ditentukan dengan 

menghitung nilai Energi Bebas Gibbs (ΔG°) 

pada keadaan setimbang. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa nilai ΔG° 

yang diperoleh pada isoterm Freundlich 

sebesar 9,89 kJ/mol pada aktivasi NaOH 

0,5 M dan 15,3620 kJ/mol untuk NaOH 1 

M. Nilai ΔG° yang negatif menunjukkan 

bahwa reaksi adsorpsi berlangsung secara 

spontan. Nilai ΔG° yang lebih kecil 

menunjukkan bahwa reaksi adsorpsi 

berlangsung lebih spontan. Berdasarkan 

nilai ΔG° tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa ikatan antara adsorben dan 

adsorbat cenderung bersifat fisik. Hal ini 

karena nilai ΔG° yang diperoleh berada di 

bawah 20 kJ/mol [18].  Berdasarkan nilai 

energi ikatan adsorpsi, dapat disimpulkan 

bahwa adsorpsi pada percobaan ini 

merupakan adsorpsi fisika. Adsorpsi fisika 

ditandai dengan energi ikatan yang relatif 

rendah, sehingga adsorbat dengan mudah 

dapat diadsorpsi oleh adsorben. Dalam 

percobaan ini, adsorben yang digunakan 

memiliki energi ikatan yang rendah, 

sehingga adsorbat dapat diadsorpsi 

dengan lebih mudah. Adsorpsi fisika 

bersifat reversibel, artinya molekul-molekul 

adsorbat dapat dilepaskan kembali ke fase 

gas atau larutan cair dengan relatif mudah 

[19], [20]. 

 

KESIMPULAN 
 Penyerapan zat warna metil jingga 

oleh karbon aktif dari tanaman apu-apu 

(Salvinia molesta) teraktivasi NaOH telah 

dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penyerapan tersebut optimum pada 

konsentrasi metil jingga 100 ppm. 

Kesetimbangan adsorpsi mengikuti model 

isoterm Freundlich dengan nilai R2 yang 

tinggi (0,932 dan 0,9714), yang 

menunjukkan bahwa model tersebut dapat 

digunakan untuk memprediksi penyerapan 

zat warna metil jingga oleh karbon aktif. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

adsorpsi zat warna metil jingga oleh karbon 
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aktif merupakan jenis adsorpsi fisika. Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai energi bebas 

Gibbs yang rendah (9,89 kJ/mol dan 

15,3620 kJ/mol), yang mengindikasikan 

bahwa interaksi antara molekul padat-cair 

karbon aktif dengan zat warna terjadi 

dengan gaya yang rendah, seperti gaya 

Van der Waals dan gaya London. Nilai 

tetapan kesetimbangan adsorpsi yang 

diperoleh adalah 5,386×10-3 mg/g dan 

2,086×10-3 mg/g untuk konsentrasi aktivasi 

NaOH 0,5 M dan 1 M, berturut-turut. Nilai 

ini menunjukkan bahwa peningkatan 

konsentrasi aktivasi NaOH menyebabkan 

peningkatan kapasitas adsorpsi karbon 

aktif. 
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